HP SUPREME 4

| Color: GRIS MUY OSCURO

| Grosor: 40 MICRAS

% LUZ VISIBLE

| Transmitida: 4

| Absorbida: 91

| Reflejada: 5
% ENERGIA SOLAR

| % Total Rechazada: 58

| % U.V. Rechazados: >99

| Factor Solar:

0,42




HP SUPREME 16

| Color: GRIS MEDIO |
| Grosor: 40 MICRAS |

% LUZ VISIBLE

| Transmitida: 15 |
| Absorbida: 80 |
| Reflejada: 5 |

% ENERGIA SOLAR

| % Total Rechazada: 49 |
| % U.V. Rechazados: >99 |
| Factor Solar: 0,51 |




HP SUPREME 30

| Color: GRIS CLARO |
| Grosor: 40 MICRAS |

% LUZ VISIBLE

| Transmitida: 30 |
| Absorbida: 61 |
| Reflejada: 9 |

% ENERGIA SOLAR

| % Total Rechazada: 46 |
| % U.V. Rechazados: >99 |
| Factor Solar: 0,54 |




HP QUANTUM 14

| Color: GRIS METALIZADO OSCURO |
| Grosor: 37 MICRAS |

% LUZ VISIBLE

| Transmitida: 14 |
| Absorbida: 69 |
| Reflejada: 17 |

% ENERGIA SOLAR

| Transmitida: 17 |
| Absorbida: 70 |
| Reflejada: 13 |
| % Total Rechazada: 63 |
| % U.V. Rechazados: >98 |

|

| Factor Solar: 0,37




HP QUANTUM 28

| Color: GRIS METALIZADO MEDIO |
| Grosor: 37 MICRAS |

% LUZ VISIBLE

| Transmitida: 28 |
| Absorbida: 61 |
| Reflejada: 11 |

% ENERGIA SOLAR

| Transmitida: 31 |
| Absorbida: 61 |
| Reflejada: 8 |
| % Total Rechazada: 52 |
| % U.V. Rechazados: >98 |

|

| Factor Solar: 0,48






